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上海脉诺金属表面处理有限公司.

上海市奉贤区庄行镇南亭公路3368号5幢113室

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 无磷型电解抛光液.

SGS工作编号 :. SHIN1408033964PC - SH .

产品规格 :. CP.

制造商 :. 上海脉诺金属表面处理有限公司.

样品接收日期 :. 2014年08月14日.

测试周期 :. 2014年08月14日 - 2014年08月20日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

请参见下一页.

请参见下一页.

测试方法 :.

测试结果 :.

通标标准技术服务有限公司

授权签名.

本报告是编号为SHAMLP1415546401   报告的中文版本.

Marry Ma马广媛.

批准签署人.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. SHA14-155464.001 淡黄色液体.

备注 :.

(1) 1 mg/kg = 0.0001% .

(2) MDL = 方法检测限.

(3) ND = 未检出 ( < MDL ).

(4) "-" = 未规定.

元素.

测试方法 :. 参照US EPA 方法3052:1996测定, 采用ICP-OES进行分析..

测试项目. 单位. MDL. 001.

磷(P). mg/kg. 20 64

备注 :.

(1) 所示结果为湿样品总重量中的含量.
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样品照片:.

SHAMLP1415546402

SHA14-155464.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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